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1. Introduccién

En este trabajo se proyectan las pilas esbeltas del viaducto del Alberche
de acuerdo con el método simplificado propuesto por las Fip
Recommendations 1996 (Fip96) [1].

La solucién asi obtenida se comprueba con sendos anilisis, no lineal
mecénico y geométrico, con distintos niveles de simplificacion.

En el primer anélisis, las pilas se consideran en la direccién transversal
como elementos aislados, libres en cabeza y empotrados en la cimenta-
cion, sometidos a las cargas que actiian a través del tablero, obtenidas
segln un reparto lineal y las cargas de viento que acttan directamente
en la pila. Longitudinalmente, las pilas se consideran como elementos
apoyados en el extremo superior y empotrados en el inferior, impo-
niéndose un desplazamiento longitudinal de 100 mm en el extremo
superior para tener en cuenta el sistema de control del desplazamiento
longitudinal dispuesto en los estribos.

Finalmente, se ha realizado un anélisis no lineal, considerando la estruc-
tura en su conjunto. En este caso, se ha supuesto un comportamiento
lineal para el tablero y no lineal mecanico y geométrico para las pilas.

Por tltimo, se han proyectado las mismas pilas de acuerdo con los pro-

cedimientos indicados en el Eurocédigo 2 (ec2) [2] y el Cédigo Modelo
90 (mc90) [3].

2. Descripcién de la estructura y acciones consideradas
El viaducto esté constituido por cinco vanos de 38.00-56.00-66.00-

52.00-34.00, con una longitud total de 246.00 m (figura 1). El trazado en
planta es complejo, inicidndose con un tramo recto seguido de una clo-
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toide de transicién y una curva de radio R=350.00 m. La seccién trans-
versal esta formada por dos vigas armadas doble T de acero de 2.30 m
de canto y una losa de hormigén armado de canto variable de 0.15 a
0.30 m (figura 2).

Las cuatro pilas estdn constituidas por una seccién hueca rectangular de
4.00 x 1.80 m?y 0.30 m de espesor de pared, que se completa con un din-
tel mixto en coronacién, que permite recibir el tablero. Las dos pilas centra-
les, P2y P3 (figura 3), tienen 40.92 m y 44.05 m de altura, respectivamente.
Las dos pilas cortas, P1y P4 (figura 4), tienen 23.04 y 22.58 m, respectiva-
mente. Todas las pilas se cimentan directamente sobre roca granitica.

El tablero esta fijo en las pilas altas P2 y P3 y apoyado sobre neoprenos
en las pilas P1y P4y en los estribos. En los estribos se dispone de un sis-
tema (figura 5) que permite limitar el desplazamiento longitudinal del
tablero y, por lo tanto, de la cabeza de las pilas més esbeltas, a 0.10 m.

Las caracteristicas de los materiales de las pilas y los coeficientes parcia-
les de minoracién de materiales utilizados se describen en la tabla 1.

Material fai, fyc [MPa] E~Es[MPa] y
Hormigén H-250 25.0 30000 1.50
Acero pasivo AEH-500 510.0 210000 1.15

Tabla 1. Caracteristicas de los materiales y coeficientes de minoracién.

Para el proyecto se han utilizado las cargas y combinaciones estableci-
das en el Instruccion sobre a Acciones a Considerar en el Proyecto de
Puentes de Carretera (1AP95) [4]. Un resumen de las cargas consideradas
se describe en la Tabla 2.

Acciones
— Permanentes(G)
Peso propio del tablero 95.0 kN/m
Pavimento, aceras y barreras de seguridad 45.0 kN/m
Peso propio de las pilas 25.0 kN/m3
— Retraccién libre hormigén tablero (G*) -260 pe
— Acciones variables
Tréfico
Vertical
Carga uniforme 4.0 kN/m2
Carro 600.0 kN
Horizontal
Frenado 2.5 kN/m
Fuerza centrifuga 1.2 kN/m
Acciones ambientales
Viento longitudinal o transversal +2.0 kN/m2
Temperatura del tablero
Hormigén +17.0°
Acero +35.0°

Tabla 2. Acciones consideradas.
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Los coeficientes parciales de mayoracién y las combinaciones de accio-
nes considerados se indican en las tablas 3y 4.

Acciones Efecto favorable Efecto desfavorable
Permanentes YG=Yy;+=1.00 Yo=Yg*=1.35
Variables yQ=0 yQ=1.50

Tabla 3. Coeficientes parciales de mayoracién de acciones.
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Combinacién Descripcién y criterios de combinacion

I Carga permanente mas sobrecarga de tréfico actuando en la
mitad de la seccién del tablero y viento transversal
1 35(G+G*)+1 .50° Qsobrecarga en mitad del tablero+0.45°Qu.transversal

I Carga permanente mas viento transversal
1 35(G+G*)+1 .50°Quv.transversal

i Carga permanente més sobrecarga de tréfico actuando en la
seccién completa del tablero y viento longitudinal
1 35(G+G*)+1 .50°Qsobrecarga total+0.45°Qlongitudinal

v Carga permanente més sobrecarga de trafico actuando en la
mitad de la seccién del tablero y viento longitudinal
1 35(G+G*)+1 .50°Qsobrecarga enmitad del tablero+0.45°Qviento longitudinal

v Carga permanente mas viento longitudinal
1 35(G+G*)+1 .50°Quviento longitudinal

Tabla 4. Combinaciones de acciones consideradas.

3. Proyecto de acuerdo con las FiP Recommendations

Las Fip Recommendations establecen un procedimiento simplificado
para soportes esbeltos aislados sometidos a flexién compuesta recta,
que permite dimensionar la seccién del soporte esbelto agregando una
excentricidad ez, obtenida simplificadamente, que tiene en cuenta los
efectos de segundo orden. Para flexién compuesta esviada se propone
el uso de un diagrama de interaccién simplificado, obtenido también a
partir de la excentricidad e:.

( Msd,x ) Msd.y)
+(12 )51
MRd.x MRd.y
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donde:

M. Momento de proyecto en la direccién x, incluyendo los efectos
de segundo orden.

My Momento de proyecto en la direccién y, incluyendo los efectos
de segundo orden.

Mrax  Momento resistido por la seccién en la direccién x, concomi
tante con el axil de calculo Nsd.

Mrsy  Momento resistido por la seccién en la direccién y, concomi
tante con el axil de célculo Nsd.

Para la obtencién de Msix y My se utiliza el procedimiento establecido
en el apartado 6.6.6. de la FIP96. En cada direccién:

Msd=M05d+M2
AA2=Nsd'e22
e2=(1/r)"b /10

donde, definidos de acuerdo con las FIP96:

M«®  Momento de célculo de primer orden.

M: Momento debido a los efectos de segundo orden.

e Excentricidad de segundo orden.

lo Longitud del soporte equivalente (longitud de pandeo).
1/r Curvatura de referencia.

En el caso de las pilas de puentes las combinaciones pésimas correspon-
den a casos de flexién compuesta esviada. La determinacion de |
depende de la forma de vinculacién entre la pilas y el tablero y de las
condiciones de contorno de la estructura en su conjunto, por lo que
resulta muy dificil su evaluacién y, generalmente, pueden resultar valo-
res diferentes en cada una de las direcciones principales de la seccién
transversal del soporte. Por (ltimo, los esfuerzos de cada pila, debidos
al tablero, dependen del comportamiento general de la estructura'y
muy especialmente de las condiciones de rigidez de las pilas.

En este ejemplo, la determinacién de los esfuerzos de primer orden en
las pilas se ha realizado suponiendo un comportamiento lineal de la
estructura, considerando las rigideces brutas de las secciones de las
pilas y del tablero y las condiciones reales de conexién entre pilas y
tablero. En las tablas 5 y 6 se muestran los esfuerzos de célculo de pri-
mer orden para las pilas P1y P4y P2 y P3, respectivamente.
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Combinacién Ns[KN] Midransversat [ MKN] Msdjongitudina®[MKN]
| 14900 11300 1100
I 13250 13500 2150
1 16700 1950 3800
v 14900 7450 3400
v 12900 200 6100

Tabla 5. Esfuerzos de célculo de primer orden. Pilas P1y P4.
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Combinacién N:a[KN] Maggransversa [MKN] Madiongiuaina [MKN]
| 20900 19950 700
I 17700 40950 1250
1l 23150 6100 2950
v 20900 8200 2800
\Y 17650 750 5000

Tabla 6. Esfuerzos de célculo de primer orden. Pilas P2 y P3.

Para la determinaci6n de los esfuerzos debidos a los efectos de segun-
do orden, en la direccién transversal se ha considerado que las pilas
estan empotradas en la cimentacién y libres en la parte superior y, por
tanto, lo=2-l. De esta forma, se desprecia cualquier contribucién del
tablero en la estabilidad transversal de las pilas. En la direccién longitu-
dinal, para tener en cuenta que en el proyecto se ha limitado la defor-
macién longitudinal de las pilas a un valor méximo de 0.10 m, se ha con-
siderado e:=0.10 m.

En las tablas 7 y 8 se indican los valores de esfuerzos de célculo resul-
tantes, en las dos direcciones principales, para la seccién de empotra-
miento. Para las pilas del ejemplo la armadura se dispone constante a lo
largo de toda la longitud y por lo tanto la seccién del empotramiento en
la cimentacién resulta la mas desfavorable.

Combinacién Nso[KN] Msgransversa®[MKN] Msgjongtudina®[MKN]
| 14900 14035 2595
I 13250 15925 3470
1 16700 5045 5460
v 14900 10160 4890
\' 12900 2540 7390

Tabla 7. Esfuerzos de célculo, incluyendo efectos de segundo orden. Pilas P1y P4.
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Combinacién Ns[KN] Midransversat [ MKN] Msdjongitudina®[MKN]
| 20900 30400 2780
I 17700 51685 3025
1 23150 16830 5255
v 20900 18650 4890
v 17650 10480 6760

Tabla 8. Esfuerzos de célculo, incluyendo efectos de segundo orden. Pilas P2 y P3.

Para determinar la armadura de dimensionamiento debe procederse
iterativamente. Se propone una cuantia, se determinan los valores de
Mray Msa en cada direccién y se comprueba la condicién establecida
por el diagrama de interaccién propuesto.

En las tablas 9 y 10 se indican los valores de Mrs, M« en cada direccién, y
(Msa/Mrax + Msay/Mrey) para cada grupo de pilas, P1y P4y P2 y P3 respecti-
vamente, para las distintas combinaciones estudiadas y para las armadzu-
ras propuestas. Para las pilas P1y P4 la armadura elegida A<=124.80 cm

(w=As/Afa=0.11), es la cuantia minima establecida por la norma espa-
fiola [5]. Para las pilas P2 y P3 la armadura de disefio es A==656.63 cm
(w=Asa/Af=0.56), y tal como puede observarse en la tabla 10 la com-
binacién Il resulta la condicionante del dimensionamiento.

Combinacion Nu[KN]  Mansesa®[MKN]  Mutiongiuana®[MKN] x—:) + ';%:y) >1

| 14900 30000 15210 0.64

I 13250 28870 14160 0.80

Il 16700 30920 16240 0.50

v 14900 30000 15210 0.66

\'% 12900 28595 13935 0.62

Tabla 9. Diagrama de Interaccion. Pilas P1y P4.

Combinacién Nu[KN]  Mumnsess?[MKN]  Mugiongiudna®[mKN] x—;) + ';\%:y) >1

| 20900 57260 31210 0.77

I 17700 57435 31090 0.99

1 23150 56780 30655 0.46

v 20900 57260 31210 0.48

\' 17650 57435 31085 0.40

Tabla 10. Diagrama de Interaccién. Pilas P2y P3.

Pagina 10 Barquillo 23,2°Plta 28004 Madrid teléfono 91.701 44 60 telefax 91.532 78 64 fhecor@fhecor.es










FHECOR N Ingenieros Consultores

Pilas esbeltas del viaducto sobre el rio Alberche.

Sin embargo, en otras contrastaciones realizadas [6] se ha comprobado
que conduce a resultados adecuados a los que se obtienen con diagra-
mas mas precisos, como el propuesto por el Mc90 (figura 7).

En el anélisis realizado se desprecia la contribucién del hormigén trac-

cionado entre fisuras. Para el acero se ha utilizado un diagrama bilineal,
considerando como tensién méxima el valor correspondiente al limite

elastico, fyu.

En todos los casos se ha comprobado la condicién de carga correspon-
diente a la combinacién Il, descrita en el apartado 2, que produce las
peores condiciones para las pilas altas. Se ha estudiado inicialmente una
condicién de cargas mayoradas idéntica a la de la combinacién Il y luego
se ha incrementado la carga horizontal debida al viento, hasta conseguir
la carga de colapso de la estructura. Los resultados de la tabla 12 corres-
ponden al anilisis no lineal de una pila esbelta aislada (figura 8) empo-
trada en la cimentacion y libre en cabeza, sometida a las mismas cargas
consideradas para le dimensionamiento de la armadura del apartado 3.

En este caso, las cargas verticales y horizontales que provienen del
tablero, en la direccién transversal, se obtienen de un reparto lineal en
funcién de las rigideces brutas de las distintas pilas. En el sentido longi-
tudinal se ha considerado un desplazamiento impuesto de 0.10 m, para
tener en cuenta el limite del movimiento permitido por el sistema
estructura elegido. Los resultados obtenidos indican que con la armadu-
ra definida de acuerdo con las FIP96, el soporte es estable para las cargas
mayoradas correspondientes a la combinacion Il'y alcanza la rotura sélo
si se aumenta la carga horizontal de viento por un valor de 3=1.2.

Nsa[KN] Madgransversal [MKN] Madgjongtudina [MKN]

Esfuerzos de primer orden 17700 40950 1250
Capacidad resistente dltima 17700 62280 1535
B=1.20

Tabla 12. Anélisis de la capacidad resistente dltima de la pila aislada. Pilas P2 y P3.

Por tltimo, se ha realizado un anélisis no lineal de la estructura comple-
ta (figura 9) y los resultado se indican en la tabla 13. En este caso, el
tablero se ha considerado con un comportamiento lineal y las pilas con
un comportamiento no lineal mecanico y geométrico. Resultados obte-
nidos en otros trabajos [6] ponen de manifiesto que el comportamiento
no lineal del tablero tiene poca influencia en los resultados de un anali-
sis estructural de este tipo.

Como en el anilisis anterior, la estructura se comprueba inicialmente
para las condiciones de carga correspondientes a la combinacién Il, para
la que resulta estable, y luego se aumenta la carga horizontal de viento
transversal hasta alcanzar la rotura. En la tabla 13 se muestra que la
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Nsa[KN] Mg pransversal [MKN] Msgjongtudina [MKN]
Esfuerzos de primer orden 17700 40950 1250
Capacidad resistente dltima 17700 60815 1345

B=1.80

7

Tabla 13. Andlisis de la capacidad resistente dltima de la estructura . Esfuerzos en pila P2
y P3.

6. Consideraciones finales

El método propuesto en las FIP96 permite el estudio de pilas esbeltas de
puentes, sometidas a flexion compuesta esviada, y conduce a resulta-
dos razonables y suficientemente seguros, de acuerdo con los resulta-
dos de comprobaciones més precisas mediante célculo no lineal.
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